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Protokol &. 26/2021

o méieni a hodnoceni obsahu pFirodnich radionuklidia ve stavebnich materialech

Specifikace zkousky: Systematické méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidi ve stavebnich
materidlech na zakladé zakona 263/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist § 101 odst. 2.
Tuto &innost podrobné&ji upravuje vyhlaska SUJB & 422/2016 Sb. ve znéni pozd&jsich
predpist (dale jen vyhlaska) § 102, priloha ¢. 28. Hodnoceni bylo provedeno v souladu s
Doporuc¢enim SUJB Méfeni a hodnoceni obsahu piirodnich radionuklidii ve stavebnim
materialu.

Meéfici metodika: spektrometrie gama, akreditovany zkuSebni standardni opera¢ni postup SOP RNL80
vypracovany podle aktudlniho Doporuéeni SUJB Méieni a hodnoceni obsahu ptirodnich
radionuklidd ve stavebnim materialu (dale Doporuceni)

Pouzity pfistroj: sestava pro gama spektrometrii firmy CANBERRA s Ge detektorem

Ovéreni pfistroje: CMI I1Z Praha &. 1054-PS-50009-20 s platnosti do 31.12.2022

Meéreni provedl dne: Radionuklidova laborator, Polouc¢kova, 14.1.2021

Datum prevzeti: 14.12.2020

Vzorek ¢.: 26/2021

(Idaje o vzorku (dodané zakaznikem):

Méfeny material: Portlandsky struskovy cement CEM II/B-S 42,5 N

Ugel pouziti materialu: stavebni material uréeny k pouZiti ve stavbach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi
Datum odbéru: ~ 11.6.2020 Datum vyroby: 11.6.2020

Misto odbéru, odebral: Berlin, Herr Seitz, Spenner Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG

Zpisob odbéru a tpravy vzorku: smésny vzorek z denni vyroby

Vyrobce: Spenner Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG, Kopenicker Chaussee 9-10, 10317
: Berlin, BRD
Objednatel: Spenner Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG, Kopenicker Chaussee 9-10, 10317
Berlin, BRD
Vysledky méieni:
K u 226Ra u 2Th u I u
hmotnostni aktivita hmotnostni aktivita hmotnostni aktivita index hmotnostni aktivity
v Bg/kg v Bqg/kg v Bg/kg dle vyhlasky §102 odst. 3
180 34 61 5 32 3 0,42 0,03

u je kombinovand rozsirend nejistota vypoctend s pouZitim koeficientu rozsifeni 2, ktery odpovidd intervalu spolehlivosti 95%. Uvedené nejistoty
nezahrmyi nejistoty vzniklé vzorkovanim ani homogenitou materidalu. Vysledky se vztahuji pouze ke zkousenym polozkam.

Vyrok o shodé se specifikaci:

Na zakladé stanovenych ukazatelii index hmotnostni aktivity nepFevySuje hodnotu I = 1, kterou stanovi
vyhlaska 422/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi pro stavebni materialy uzivané pro stavby s obytnymi
nebo pobytovymi mistnostmi. Vyrok o shodé se specifikaci vcetné pouziti rozhodovaciho pravidla byl
proveden v souladu s Doporugenim SUJB Méfeni a hodnoceni obsahu piirodnich radionuklidi ve stavebnim

materialu. Pfi prekroceni hodnoty I = 1 index hmotnostni aktivity se postupuje podle Doporyceni SUIJB.
Protokol vydan dne: 15.1.2021 /
/ﬁ /ﬁ{'Z!-?ﬁ d Ing. Pave Buc;ta\—/
Mgr. Vilma Polou¢kova, Ph.D. , vedouci ZL. ATElab
odpovédna osoba se ZOZ osoba povéfena statutarnim organem

Rozd&lovnik: 1 x Spenner Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG, 1 * SUJB Praha, 1 x Radionuklidova laboratof
Bez souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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