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Protokol & 29/2021

o méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidia ve stavebnich materiilech

Specifikace zkousky: Systematické méfeni a hodnoceni obsahu piirodnich radionuklidi ve stavebnich
materialech na zakladé zakona 263/2016 Sb. ve znéni pozdgjsich pfedpisi § 101 odst. 2.
Tuto ¢innost podrobnéji upravuje vyhlaska SUJB ¢&. 422/2016 Sb. ve znéni pozdé&jsich
piedpisii (dale jen vyhlaska) § 102, pfiloha ¢. 28. Hodnoceni bylo provedeno v souladu s
Doporuc¢enim SUJB Méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidii ve stavebnim
materialu.

Meéfici metodika: spektrometrle gama, akreditovany zkuSebni standardni operaéni postup SOP RNL80
vypracovany podle aktualniho Doporuceni SUJB Méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich
radionuklidd ve stavebnim materialu (dale Doporuceni)

Pouzity pristroj: sestava pro gama spektrometrii firmy CANBERRA s Ge detektorem

Oveéfeni pristroje: CMI 11Z Praha &. 1054-PS-50009-20 s platnosti do 31.12.2022

Méieni provedl dne: Radionuklidova laboratof, Polou¢kova, 14.1.2021

Datum pievzeti: 14.12.2020

Vzorek ¢.: 29/2021

Udaje o vzorku (dodané zikaznikem):

Mgteny material: Cement portlandsky CEM 142,5 R

Ugel pouziti materjalu: stavebni material uréeny k pouziti ve stavbach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi
Datum odbéru: 11.6.2020 Datum vyroby: 11.6.2020

Misto odbéru, odebral: Berlin, Herr Seitz, Spenner Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG

Zpiisob odbéru a Gpravy vzorku: smésny vzorek z denni vyroby

Vyrobce: Spenner Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG, Kdpenicker Chaussee 9-10, 10317
' Berlin, BRD
Objednatel: Spenner Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG, Képenicker Chaussee 9-10, 10317
Berlin, BRD
Vysledky méreni: 7
WK u 226Ra u = Th u | u
hmotnostni aktivita hmotnostni aktivita hmotnostni aktivita index hmotnostni aktivity
v Bg/kg v Bg/kg v Bg/kg dle vyhlasky §102 odst. 3
191 33 27 3 17 a 0,24 0,02

u je kombinovand rozsifend nejistota vypoctend s pouzitim koeficientu rozsireni 2, ktery odpovida intervalu spolehlivosti 95%. Uvedené nejistoty
riezahrnuji nejistoty vzniklé vzorkovéanim ani homogenitou materidlu. Vysledky se vztahuji pouze ke zkousenym poloZkdm.

Vyrok o shodé se specifikaci:
Na zékladé stanovenych ukazatelGi index hmotnostni aktivity nepFevySuje hodnotu I = 1, kterou stanovi
vyhlaska 422/2016 Sb. ve znéni pozd&jsich piedpisii pro stavebni materialy uzivané pro stavby s obytnymi
nebo pobytovymi mistnostmi. Vyrok o shodé se specifikaci vEetné pouZiti rozhodovaciho pravidla byl
proveden v souladu s Doporucenim SUJB Méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidii ve stavebnim
materialu. Pii pfekroceni hodnoty I = 1 index hmot : ni.ajctt?ty se postupuje podle Doporucem SUJB.
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Protokol vydan dne: 15.1.2021
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odpovédna osoba se ZOZ 5y m)\f’? osoba povéiena statutarnim organem
Rozd&lovnik: 1 % Spenner Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG, 1 S'UJB an adionuklidova laborator

Bez souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.
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